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Соли ненасыщенных монокарбоновых кислот, проявляют наряду с карбоксилатной и непредельную функцию, и являются типичными представителями металлосодержащих мономеров [2].
Интерес к химии данных соединений определяется практической применимостью в больших объемах в различных отраслях промышленности [1, 3].

Целью настоящей работы был синтез карбоксилатов железа (III) акриловой, кротоновой, линолевой, метакриловой, олеиновой, сорбиновой кислот, исследование их термических свойств, получение в результате термолиза железосодержащих нанокомпозитов и исследование их характеристик.

Синтез карбоксилатов железа проводили по нескольким различным методикам, в зависимости от свойств кислот и наличия известных методик для конкретных соединений. Акрилат, метакрилат, сорбат и кротонат железа получали путем синтеза в водном растворе. Олеат и линолеат железа получали по модифицированной методике с использованием тройной системы вода-метиловый спирт-гексан [4]. 
Синтез нанокомпозитов железа проводили в изотермических условиях при температуре 335±1( С в течение 9 часов в атмосфере аргона. 

Результаты мёссбауэровской спектроскопии показывают, что в полученных карбоксилатах железо находится в степени окисления III. Также в соответствии с данными МС установлено, что в полученных акрилате, метакрилате, кротонате и сорбате присутствуют две химические формы, содержащих железо. 
Таблица 1. Результаты магнитных исследований продуктов термолиза непредельных монокарбоксилатов железа
	Исходный карбоксилат
	σs (Гс*см3/g)
	σr (Гс*см3/g)
	Hc (Э)

	Акрилат железа
	28.3
	3.76
	100

	Метакрилат железа
	46.1
	9.40
	179

	Кротонат железа
	46.6
	5.77
	95

	Сорбат железа
	25.6
	2.54
	163
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