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Борофосфаты представляют обширный класс неорганических соединений [1–3], которые рассматриваются как перспективные материалы для применения в современных технологиях. Соединения с общей формулой A+{M3+[BP2O8(OH)]} объединяют триклинных и моноклинных представителей, которые существенным образом отличаются как типом борофосфатного аниона [2], так и топологией смешанного MT-каркаса.
Монокристаллы Rb{V[BP2O8(OH)]} получены гидротермальным методом в системе Rb2O–V2O–B2O3–P2O5–Z–H2O (где Z – минерализатор (Cl – 15 мас.%)) при соотношении компонент 1:1:3:3; температура 270-280°C; давление 80 атм. Параметры моноклинной элементарной ячейки: a = 9.3699(8), b = 8.3162(7), c = 9.6707(8) Å, β = 102.073(9)°, V = 736.89(11) Å3, пр. гр. P21/с. Структура расшифрована и уточнена до итогового R1 = 4.52% [1323 I > 2((I)] с учетом двойникования.
Кристаллическая структура в целом аналогична ранее изученной [4], а также другим моноклинным представителям [2]. Ее основу составляют борофосфатные цепочки, идущие вдоль [010], которые объединяются в смешанный MT-каркас с помощью VØ6-октаэдров (Ø = O2–, OH–). Отрицательный заряд компенсируется за счет катионов Rb+. Топологический анализ MT-каркасов в моноклинных представителях показал, что он состоит из трех типов тайлингов [5]: [32.42][42.82][32.4.6.84].
Основу кристаллический структур триклинных представителей семейства составляют открыто-разветвленные четырехчленные изолированные борофосфатные кольца, которые объединяются в каркас с помощью MØ6-октаэдров [2]. Топологический анализ MT-каркаса, выполненный с использованием программы ToposPro, показал, что каркас содержит только один типа тайлинга – [32.45.63.82].
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