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Полимеры на основе поливинилтетразола открывают новые возможности для получения современных материалов. Поливинилтетразолы находят широкое применение в качестве лекарственных препаратов, биологически активных веществ, катализаторов, сорбентов, загустителей, а также проявляют ряд других практически полезных свойств [1]. Однако полимерные композиции на основе поливинилтетразолов не образуют устойчивых наноразмерных агрегатов, что ограничивает их применение [2]. Для решения этой проблемы применяются полифункциональные супрамолекулярные платформы. На сегодняшний день одной из перспективных и активно развивающихся областей данного направления является синтез пиллараренов и изучение их способности формировать супрамолекулярные ансамбли. Пилларарены - это представители класса парациклофанов, представляющие собой фрагменты пара-гидрохинона, соединенных между собой метиленовыми мостиками [3, 4]. 

В данной работе мы сообщаем о первом примере применения производных пиллар[5]арена, содержащих фрагменты 2-амидоэтанола и 3-амидопропанола, для формирования совместного с поли-5-винилтетразолом и поливинил(тетразол-5-ил)этиловым эфиром стабильных водорастворимых наночастиц. Структура полученных макроциклов была установлена комплексом физико-химических методов. Методами динамического светорассеяния, электронной спектроскопии поглощения, спектроскопии ЯМР 1H и 13С и двумерной спектроскопии ЯМР NOESY 1H-1H показано взаимодействие синтезированных макроциклов с поливинил(тетразол-5-ил)-этиловым эфиром. 
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