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       С использованием полиизоцианатов и гиперразветвленного аминоэфира борной кислоты (Схема) в качестве основного структурного элемента полимерной матрицы, получены тонкопленочные полиуретановые материалы [1], исследованные в данной работе в качестве селективного слоя первапорационных мембран. Получены экспериментальные данные по обезвоживанию водных растворов этанола и изопропанола в процессе первапорации.
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where f is an anion-forming

bond with a neighboring molecule




Схема формирования аминоэфиров борной кислоты.

      Было показано, что мембраны, полученные из раствора, обладают однородной внутренней структурой и высокой механической стойкостью. В ходе экспериментов при разных температурах (40(С/60(С) были получены следующие результаты: поток (приведенный к толщине селективного слоя (=10 мкм) составил 0,15/0,41 кг/м2, коэффициент разделения 19,8/6,2 при разделении смеси с концентрацией этанола 85% масс; и поток 0,044/0,148 кг/м2ч с коэффициентом разделения 188/45 при обезвоживании 85% раствора изопропанола.
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