Оптимизация перовскитного солнечного элемента
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Одним из актуальных вопросов при создании солнечных элементов на основе перовскитов является повышение их эффективности. За последние одиннадцать лет эффективность выросла с 3.8% до 25.2% [1]. Чаще всего можно встретить структуру солнечного элемента на основе перовскита содержащую свинец. 
В ходе моделирования были получены графики зависимости эффективности от толщины. Были промоделированы две структуры солнечного элемента со структурами spiro-OMeTAD//ZnO и spiro-OMeTAD//ZnO. Как известно, свинец является токсичным для человека и окружающей среды [2].
Суть исследования заключается в замене свинца на оксид олова. Эксперимент проводился при помощи использования программы SCAPS [3].  Толщина слоя перовскита менялась от 200 до 700 нм с шагом 100 нм.
На рисунке 1 представлены кривые зависимости эффективности от толщины фоточувствительного слоя.
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Рисунок 1. Зависимость КПД от толщины перовскита 

В результате было установлено, что замена в структуре перовскита свинца на оксид олова, приводит не только к повышению эффективности, но и к нетоксичной структуре. 
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