Эффекты неаддитивности разрушения металла при различной мощности кавитационного воздействия
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Влияние неаддитивности процессов кавитационного и коррозийного разрушения [1] металлов мало изучено. Кавитационная эрозия является распространенным явлением при деградации материалов, таких как пропеллеры, гребные винты судов. В морской среде электрохимическая коррозия и механическая эрозия существуют одновременно для металлических сплавов, а именно кавитационных эрозийнно-коррозионных процессов. Общий ущерб, возникающий в результате кавитационной эрозии и электрохимической коррозии является неаддитивным эффектом. Одновременное влияние этих двух факторов в течение длительного времени может как замедлять, так и ускорять разрушение.
Планируется уточнить ранее опубликованные данные [1], а также изучить зависимость эффекта неаддитивности от мощности кавитационного воздействия на титановые сплавы.
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