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При скоростном отверждении суспензий из неорганических наносцинтилляторов и органических люминофоров формируются микроволокна с продольно и поперечно модулированной сверхструктурой, обладающие уникальными сцинтилляционными характеристиками: рекордным сочетанием высокого световыхода и наносекундного быстродействия и преимущественной направленностью светового излучения вдоль волокон. Это объясняется активным обменом электронными возбуждениями между неорганическими и органическими нанокомпонентами, распределенной обратной связью  и  микросветоводным эффектом. Полученные результаты являются основой нового поколения радиационных детекторов с существенно повышенной чувствительностью и микронным пространственным разрешением, востребованными для рентгеновской микроскопии биологических и неорганических объектов, радиационного мониторинга, гамма-телескопии и т.д. 
          Разработана методика внедрения полимерных молекул и неорганических наночастиц в твердые тела посредством шариковой обкатки их поверхности, которая перспективна для антикоррозионной и антиобледенительной обработки металлических конструкций, формирования градиентных материалов для управления фотонными потоками, создания новых типов электронных систем.   
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