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Палладиевые катализаторы широко используют в промышленности для получения лаков, пестицидов, лекарств посредством реакции кросс-сочетания [1]. Наночастицы палладия (НЧ Pd) – эффективный катализатор, требующий стабилизации на носителе. Известным коммерческим носителем палладиевых наночастиц являются аллотропные модификации углерода. Получение углеродных носителей связано с высокими затратами энергии и сырья.
Широкое распространение получил синтез палладиевых катализаторов с использованием биологических объектов или веществ биологической природы [2]. Одним из направлений является формирование НЧ Pd на поверхности или внутрь бактериальных клеток. Особенностями этого способа является экологичность, невысокая стоимость, клетки однородны и идентичны, что обеспечивает высокую воспроизводимость их поверхности.
В ходе работы были сформированы наночастицы на аэробных бактериальных клетках Paracoccus yeei ВКМ B-3302. Наночастицы Pd на клетках (Pd/P. yeei) использовали в качестве катализатора в реакции Хека (схема 1).
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Схема 1. Реакция Хека, осуществлённая в работе
Для сравнения были поставлены реакции с коммерческим катализатором Pd/C. После осуществления реакций вещества были выделены и проанализированы на ЯМР спектрометре. В таблице 1 приведены выходы реакций.
Таблица 1. Выходы реакций
	Катализатор
	Выход от теоретического, %

	
	Hal: I;
X: –H
	Hal: I;
X: –NO2
	Hal: I;
X: –OCH3
	Hal: I;
X: –COOCH3
	Hal: Br;
X: –H

	Pd/C
	95±3
	95±2
	93±3
	80±3
	60±7

	Pd/P. yeei
	90±3
	96±3
	92±6
	81±6
	72±5


Выходы реакций с Pd/P. yeei соразмерны с выходами при использовании Pd/C, что свидетельствует о сопоставимой каталитической активности полученного катализатора.
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