Синтез и молекулярный дизайн новых полиядерных комплексов палладия(Ⅱ)
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[bookmark: _GoBack]Гетерометаллические карбоксилатные комплексы палладия [Pd(OOCMe)4M] применяются в качестве предшественников нанесенных катализаторов с заданным соотношением металлов [1]. В ряде случаев показано, что для обеспечения наивысшей каталитической активности требуется обогащение тем или иным элементом в финальном функциональном материале [2]. Ацетатные комплексы обладают малой растворимостью, однако, было обнаружено, что их замена на другие карбоксилаты (рис. 1, 2) позволяет управлять растворимостью соединений в органических растворителях, а также вводить дополнительный металл в состав комплексов с помощью применения металлосодержащих карбоновых кислот (рис. 3), [3]. Другим способом конструирования комплексов может быть использование заранее приготовленного соединения [(phen)Pd(OOCMe)2], который выступает в качестве бидентантного O‑ донорного лиганда по отношению к гетерометаллическим комплексам, позволяя таким образом получать трёхядерные соединения (рис.4).
  
Рис. 1. Ацетатный пятиядерный комплекс	Рис. 2. Бензоатный пятиядерный 	комплекс
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	Рис. 3. Новый полиядерный комплекс	Рис. 4. Новый трёхядерный комплекс
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